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ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS 
 

 
 

 
PRODUCTO / PRODUCT 

 
CERA DE COLZA R-50 Perlas / Rapeseed Wax R-50 Pellets 

CÓDIGO / CODE CCR50 

 
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION 

Aceite de Colza Hidrogenado. 
Partially hydrogenated rapeseed wax. 

 

 
DEFINICIÓN / DEFINITION 

Grasa multifuncional a base de aceite de colza. 

Multifunctional fat made with rapeseed oil. 

 
APLICACIONES / APPLICATIONS 

Aplicación principal fabricación de velas decorativas. 
Mainly used for candles. 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS 
CHARACTERISTICS 

LÍMITES 
LIMITS 

 
MÉTODO 
METHOD 

Mín. Máx. 

Color 
Colour 

Marfil / Ivory Visual 

Punto de Solidificación 
Solidification Point 

32 42 ASTM D 938 

Viscosidad Cinemática a 100ºC 
Kinematic Viscosity at 100ºC 

7 12 ASTM D 445 

Penetración a 25ºC 
Penetration at 25ºC 

45 65 ASTM D 1321 

Punto de fusión ºC 
Melting Point ºC 

48 52 ASTM D 127 

 
  
 
 
 
 

 


